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УДК 539.3
В. С. ГУДРАМОВИЧ

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ ПОЛЗУЧЕСТИ В
ИНСТИТУТЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА УКРАИНЫ

Цель: обзор исследований в области теории ползучести, проведенных в Институте технической ме-
ханики национальной академии наук Украины и Государственного космического агентства Украины
(ИТМ НАНУ и ГКАУ). Метод: метод продолжения по параметру (время) в задачах выпучивания оболочек
при ползучести. Результаты: приведен обзор исследований в области теории ползучести, проведенных в
ИТМ НАНУ и ГКАУ. Исследовано выпучивание оболочек при ползучести материала с учетом пластиче-
ских деформаций, полученных при предварительном сложном нагружении, выпучивание подкрепленных
оболочек при ползучести. Приведены данные по экспериментальным исследованиям.

Ключевые слова: теория ползучести, ракетно-космическая техника,
выпучивание при ползучести, оболочка, критическое время, эксперимент.
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