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Вплив проміжної термомеханічної обробки в умовах повзучості на
характеристики міцності та мікроструктуру сплаву АМг6М

Досліджено вплив проміжної термомеханічної обробки в умовах повзучості на характеристики міц-
ності і мікроструктуру алюмінієво-магнієвого сплаву АМг6М. Механічні випробування здійснювалися в
режимі повзучості при температурі 160 С и напрузі 23,3 МПа. Зразки попередньо випробовувалися в
режимі повзучості приблизно до половини часу їхнього руйнування, а потім піддавалися проміжній тер-
момеханічній обробці, що включала дію стискаючих і розтягувальних навантажень у тепловому полі, а
також ударний вплив з ультразвуковою частотою. Ударний вплив здійснювався за допомогою генератора
шляхом сканування бойком ударника по поверхні зразка із частотою 20 кГц. Обробка проводилася на
зразках за двома схемами. Відповідно до першої схеми, зразки спочатку витримувалися під  навантажен-
ням, що розтягує, приблизно до половини часу руйнування, після розвантаження й охолодження вони
піддавалися дії високотемпературного стискаючого навантаження, після чого здійснювалася ударна обро-
бка з ультразвуковою частотою. Після цього зразки знову навантажувалися вихідним навантаженням, що
розтягує, і виводилися на режим повзучості до руйнування. Відповідно до другої схеми, після обробки
високотемпературним стискаючим тиском проводився відпал зразків при температурі Т = 320 °С протягом
двох годин з наступним ударним впливом з ультразвуковою частотою. Аналіз результатів випробувань
зразків у вихідному стані і після енергетичної обробки показав, що проведення проміжної пластичної
деформації в умовах повзучості підвищує характеристики короткочасної міцності і час до руйнування
сплаву Амг6М. При обробці за першою схемою істотно  підвищується час до руйнування при повзучості,
однак при цьому різко знижується пластичність матеріалу. Введення відпалу дозволяє підвищити час до
руйнування сплаву при відносному збереженні межі плинності.
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