
84

УДК 539.376

Дояр І. О., Пошивалов В. П.

Прогнозування довговічності конструкційних матеріалів при ізо-
термічній повзучості в умовах одноосьового стаціонарного

навантаження

У роботі запропоновано метод прогнозування довговічності конструкційних матеріалів при ізотер-
мічній повзучості в умовах одноосьового стаціонарного навантаження на основі деформаційного критерію
відмови, який передбачає, що граничний стан матеріалу визначається критичною величиною накопиченої
деформації повзучості. Виконана стохастична лінеаризація визначальних рівнянь, які описують процес
повзучості, що дозволило аналітично визначити основні характеристики розподілу деформації повзучості
і побудувати стохастичну модель руйнування для корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т.
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