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УДК 621.002.56

Гришкевич О. Д.

Дослідження залежності втоми магнетронного хромового покриття від
його механічних властивостей

З метою виявлення зв’язків між механічними і втомними характеристиками покриттів виконано ана-
літичний огляд літературних джерел. Виявлено основні показники кореляційного зв’язку втомних і меха-
нічних характеристик. Отримано експериментальні характеристики втомності хромового покриття на
робочій поверхні з високоміцного титанового сплаву ВТ22. Розроблено програму оптимізації механічних
характеристик з метою зниження втомності функціонального хромового покриття на виробах з високомі-
цного титанового сплаву. Результати актуальні при розробці іонно-плазмової технології нанесення функці-
ональних наноструктурованих покриттів.
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рактеристики покриттів; кореляційного зв’язок втомних і механічних хара-
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