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Проведено аналіз кінетики тонкого подрібнення руд. Для опису зміни функції розподілу часток за
розмірами в ході подрібнення використано вид інтегро-дифференційного рівняння кінетики подрібнення,
запропонований А. І. Загустиним. Ціль роботи – модифікувати вид рівняння кінетики подрібнення з ура-
хуванням особливостей струминного подрібнення матеріалів. Для цього використано встановлені залеж-
ності характеристик акустичних сигналів, що фіксуються в зоні подрібнення, від технологічних парамет-
рів процесу, від розміру часток і властивостей матеріалу. Розподільна і селективна функції подрібнення
(чи функція відбору і руйнування) виражаються через максимальну амплітуду акустичних сигналів.
Отримано частинний розв’язок рівняння для струминного подрібнення шамота. Проведено порівняння
результатів розрахунку кінетики подрібнення з даними експериментального подрібнення на лабораторно-
му струминному млині.
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